nélkiili munkavégzés a legfontosabb tényezdk az optimalis eredmény eléréséhez.
Gyakran tisztitsa a G Mop Super High Cut polirozé szivacsot G Plus tisztitokefével.

o S U P E R F AST MEGJEGYZES: A megfelelé gépsebesség, a kis mennyiségii polirozészer és a szinte nyomas

3. Lépés:
TUKROSITES (opcionalis)

[Oo)] I (> )] ()

Mikrokarcolasok és
hologramok eltavolitasa

i i &

G360 Super Fast

KARCOLAS 1. Lépés:
AZONOSITASA ELOPOLIROZAS

P1500 csiszolasi nyomainak eltavolitasa Noveli a fényesség mértékét

G360 Super Fast G360 Super Fast Finish

Jeldlie meg a hibat Compound Compound Finom polirozészer
egy G Plus Autopen Polirozoszer Polirozoszer (1 liter)
, (1kg) (1kg)
(sarga)
segitségével.
AUTOPEN I @ G Mop Super G Mop Hajlékony sarga G Mop rugalmas fekete
G m i , , . Farécla . . .
’I Tyl |5 High Cut Pad polirozo szivacs W befejezd habszivacs
(6” / 150mm) (6” / 150mm) [ ot ] (6” / 150mm)

\/

KARCOLAS . . ¢ Idealis a sotétebb szinekhez a G360 Super
A iT A * Megsziinteti a P1500 csiszolasi nyomokat * Megsziinteti a hologramokat
ELTAVOLITASA g y . < Fast Compound hasznalata utan.

* Nem sziikséges P3000-el el6¢csiszolni * Eltavolitja a mikrokarcolasokat . )
. it . iy <o . . ¢ Eltavolitja a kisebb nyomokat
* Létrehozza a 2. polirozasi Iépés alapjat * Kivalé magas fényt eredményez T .
* Fokozott mélyfényi fényes feliiletet hagy

HE

v v / v v v v
P1500 b b -
Csak egy kis El6polirozas: 1500 f/perc - Csak egy kis 900 - 1300 Torlés Csak egy kis 800 - 1100 Torlés
mennyiségre enyhe nyomas mennyiségre  fordulat / mikroszalas mennyiségre fordulat / mikroszalas
van sziikség Polirozas: 900 f/perc - van sziikség perc kenddvel van sziikség perc kenddvel

nyomas néelkul

P .

o A legjobb eredmények és a hosszabb élettartam erdekében mindig hasznaljon G Mop rugalmas hatlapot,
NEM SZUKSEGES

(14 mm-es menet), (5/87-0s menet) vagy (16 mm-es menet).
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